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Introducéo

O presente projeto de pesquisa de iniciacdo
cientifica esta pautado na caracterizacdo fisica e
mecanica do bambu brasileiro Cana da india
(Phyllostachys aurea) sob a Gtica da recente norma
técnica da ABNT NBR 16.828/2020. Nesse
contexto, propde-se avaliar seu desempenho como
material construtivo a fim de comprovar sua
aplicabilidade e desempenhos nos termos
ambientais, financeiros e, principalmente, técnicos-
estruturais e contribuir para a difusdo deste ao meio
técnico e cientifico da inddstria da construgéo civil.

. Objetvo

O objetivo do trabalho foi a realizagdo de uma
revisdo  bibliogrédfica e dos procedimentos
normativos disponibilizados pela NBR, com sua
aplicagdo em ensaios técnicos laboratoriais, para se
obter o entendimento acerca do comportamento da
espécie e avalid-la sob a perspectiva de sua
utilizagdo como material renovavel. Deste modo,
almeja-se compreender a nova normatizagdo e
guantificar a eficiéncia e os beneficios de se utilizar
materiais ecol6gicos na arquitetura e na engenharia
das cidades, com intuito de mitigar os impactos
negativos gerados pela industria da construcéo civil.

Material e Métodos

O material da pesquisa foi a espécie de bambu
Phyllostachys aurea, devido sua presenga na regido
de Presidente Prudente.

A metodologia utilizada leva em consideracdo a
identificacdo e sele¢do dos colmos de bambu, sua
colheita e corte adequado, sua secagem e adeséo a
métodos preservativos para o material. Com isso,
parte-se para a elaboracdo dos corpos de prova
(CP) de acordo com cada ensaio, de maneira que
0s selecionados para este trabalho foram: teor de
umidade; massa volumétrica; resisténcia e modulo
de elasticidade a compressédo paralela as fibras;
resisténcia e modulo de elasticidade a flexdo do
colmo; e resisténcia e moédulo de elasticidade a
tracao paralela as fibras.

Resultados e Discussao
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Consoante a norma, o presente trabalho teve suas
amostras coletadas nas localidades determinadas
pelo propdsito da pesquisa e foram cortadas e
submetidas ao processo de secagem e
preservacdo. Este procedimento foi feito através da
disposicédo dos colmos do bambu na vertical e em
ambiente fechado para eliminagdo de sua umidade
por gravidade. Ademais, utilizou-se, posteriormente,
o fogo como auxiliador desse processo, por meio da
rotagdo das pecas e aplicacdo do macgarico,
contribuindo para a eliminacdo da &gua interna e
para a durabilidade do material.

Com relagéo aos ensaios, foi realizada uma parceria
entre as universidades UNESP e UNOESTE, a fim
de se obter maior precisdo nos resultados. Vale
destacar, além disso, que para a realizacdo do
ensaio de flexdo, foi criado um aparato proprio
(Figuras 1 e 2).

Figura 1. Aparato para o
ensaio de Flexdo de 4 pontos
estatico.

Conclusao

Conclui-se, com o que foi realizado até entdo, que é
fundamental realizar a correta extracdo e
preservacdo do material para se obter ganhos nas
resisténcias fisicas e mecanicas das pecas de
bambu.
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Figura 2. Detalhe dos apoios
do aparato.
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